-

T—

EPUFLOORING

DECORATIVE

EPU MICROLEVEL FINE

MICROCEMENT JEDNOSKtADNIKOWY

Zgodne z wymogami normy UNE- EN 13813 asCT-C30-F9

Opis

EPU MICROLEVEL to jednosktadnikowa powtoka oparta na wysokosprawnych cementach,
wyselekcjonowanych kruszywach o ziarnistosci < 100um, zywicach syntetycznych, barwnikach nieorganicznych
i dodatkach. Po natozeniu tworzy powtoke o grubosci 0,3 do 1,5mm. Silna przyczepnos¢ do kazdego rodzaju
podtoza: betonu, zapraw, cementow, ceramiki.

Po zmieszaniu z wodg tworzy mase tatwa do rozprowadzania. Chociaz nie jest w petni samopoziomujgcy, daje
sie fatwo naktadac i nadaje powierzchnig bardziej jednolite wykorniczenie w poréwnaniu do innych tego typu

produktow.

Wiasciwosci

e Czasroboczy do 1- 1,5 godz

¢ Naktadanie w grubos¢ od 0,3 mm do 1,5 mm przy jednej wartswie
e Opornos¢ na pekniecia

e Odpornosc na Sciskanie 48 MPa

o tatwy w aplikacji, posiada wtasciwosci samopoziomujace

e Bardzo dobra przyczepnosé do réznego rodzaju materiatéw

e tatwy do czyszczenia

e Mozna aplikowaé od +10°C do +30°C
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Obszar zastosowania

EPU MICROLEVEL moze by¢ stosowany w budynkach uzytku publicznego i mieszkalnego. Jego zastosowanie
zapewnia wykonanie powierzchni o doskonatym wykonczeniu, dostosowanych do ruchu pieszego. Pozwala na
doskonate wykonczenie wszelkiego rodzaju dekoracji w sklepach, biurach, restauracjach, powierzchniach

wystawienniczych, domach, parkach rozrywki, meblach, poétkach, blatach, ceramicznych tazienkach i kuchniach.

Aplikacja

a) Przygotowanie podioza

Powierzchnia musi by¢ czysta i sucha. Nalezy usungé wszystkie pozostatosci napraw, kurz, mleczko cementowe
smary, wosk i inne zanieczyszczenia. Wszystkie niedoskonatosci powinny zosta¢ usuniete tak zeby uzyskac
pfaszczyzne o oczekiwanym stopniu gftadkosci. Beton powinien by¢ oczyszczony pozbawiony mleczka
cementowego o otwartej powierzchni uzyskanej za pomocg srutowania lub réwnowaznych srodkow
mechanicznych (CSP — 3 do CSP — 4 zgodnie z wytycznymi ICRI). Zamiec¢ i odkurz powierzchnie z pozostatych
zabrudzen i kurzu. Prawidtowe oczyszczenie pozwoli zapewnic¢ trwate potaczenie pomiedzy podktadem i
podtozem. llekro¢ stosuje sie ,S$rutowanie”, nalezy zachowac ostroznos¢, pozostawiajgc beton o jednolitej
teksturze. ,Nadmierne piaskowanie” spowoduje zmniejszenie stopnia pokrycia powierzchni. Pozostawienie
nadmiernych sladéw po Srutowaniu spowoduje, ze bedg widoczne po naniesieniu produktu. Wytrzymatos$¢ na
Sciskanie podfoza betonowego powinna wynosi¢ co najmniej 3500 psi (24 MPa) po 28 dniach i co najmniej 215
psi (1,5 MPa) przy naprezeniu w momencie aplikacji. Jako baze w celu utworzenia warstwy szczepnej nalezy
natozy¢ Primer 100 ( zuzycie 0,2 kg/m?2).

b) Przygotowanie i mieszanie
MICROLEVEL wystepuje w opakowaniach 20 kg. Nalezy dodac jedynie barwnik i wode. 20 kg proszku
wymieszac z 5,6 kg wody (28%), do ktdrej dodajemy wybrany toner. Mieszanke doktadnie wymieszac przez co

najmniej 2 minuty, az uzyskamy sie jednorodng mase.

c) Aplikacja

Natozy¢ jedng lub dwie warstyw EPU MICROLEVEL FINE Nastepnie pozostawic do wyschniecia na 24 godziny i
natozy¢ sealer H20 — EPU HYDROPRIMER i wykoriczenia EPU AQUAMAX DUR lub EPU AQUAMAX EXTREME.
Zaleca sie, nie przekraczaé grubosci 1,5mm na warstwe.

Jesli chcemy uzyskac bardziej ptynng mieszanke mozna doda¢ maksymalnie 6kg wody na 20kg proszku (30%).
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Magazynowanie

EPU MICROLEVEL moze by¢ przechowywany przez 6 miesiecy w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu
temperaturze od +10 °C.

Nalezy nosi¢ odziez ochronng (rekawice / okulary / odziez), aby nie dopusci¢ do kontaktu ze skérg i z oczami.
Przechowywac pojemnik doktadnie zamkniety w suchym i chtodnym miejscu. Po uzyciu doktadnie umyc¢ skére
wodg z mydtem. Podczas uzycia nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje i uzywaé masek ochronnych.

Zanieczyszczong odziez doktadnie wypraé przed kolejnym uzyciem.

PRODUKT DO PROFESJONALNEGO UZYCIA.

DANE TECHNICZNE
KOLOR WZORNIK
Czas przydatnsci do uzyciaw 22°C 1,5h
Gestos¢ pozorna (po stwardnieniu) 1,2kg /L
Gestos$¢ mokrego materiatu 1,7kg /L
Opakowanie 20 kg
Grubos¢é 0,3 mm-1,5 mm na warstwe
Wytrzymatos$¢ na sciskanie Po 1 dniu>14 N/ mm?

Po 7 dniach > 22 N/ mm?
Po 28 dniach > 39 N / mm?

Odpornos¢ na trakcje fleksograficzng Po 1 dniu>3 N/ mm?
Po 7 dniach > 5 N > mm?
Po 28 dniach > 9 N/mm?

Uziarnienie Max 0,1mm
Przechowywanie Ok 6 miesiecy w suchym miescu, szczelnie

zamkniete

Zuzycie 0,5kg /m2
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Temperatura Minimalna przy aplikacji +10C
Wskaznik Ph 12
Proporcje mieszanki 5,6(28%)- 6 (30%) L wody, 20kg gr proszku

Wydajnos¢ jest zmienna, efektywne pokrycie zmienia sie w zaleznosci od rodzaju podtoza i od porowatosci powierzchni na ktérg

naktadany jest produkt.

UNE EN 13813 : anexo ZA1.1

Malorlnlsnm pastas de cemento (CT)
polimero modificado para uso de construccion

CT-C30-F9
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